
Warstwa - 1

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

HB779 11,6 11,6

HB990 686,8 686,8

HB259 14,1 14,1

HB409 18,0 18,0

HB002 519,2 519,2

HB680 6,4 6,4

Warstwa - 2

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

HB090 31,4 31,4

HB100 593,4 593,4

HB99L 107,1 107,1

HB46L 11,5 11,5

HB002 271,7 271,7

Receptura (ID: 1327)

Kod koloru: 070

Nazwa koloru: WHITE PEARL CRYSTAL SHINE

Producent: TOYOTA

Model pojazdu: RAV 4

Rocznik pojazdu: 2013

Linia lakierów: ONYX

Ilość warstw: 2

Wzornik

Odcień / Tendencja:

Wymagane tło:

Dodaj / Rozcieńcz:

Autor receptury: DWi

Data utworzenia: 2013-11-18

Informacje dodatkowe: W celu uzyskania idealnego odcienia należy położyć trzy pełne warstwy perły (nie żałować !!) w
przeciwnym wypadku kolor będzie za biały.
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