
Warstwa - 1

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

FZ003 390,0 390,0

FS990 777,0 777,0

FS250 3,0 3,0

FS680 16,0 16,0

Warstwa - 2

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

FZ001 350,0 350,0

FP99L 520,0 520,0

FP85L 35,0 35,0

FP47L 17,0 17,0

FS999 43,0 43,0

FS990 3,5 3,5

Receptura (ID: 3059)

Kod koloru: 070

Nazwa koloru: WHITE PEARL CRYSTAL SHINE

Producent: TOYOTA

Model pojazdu: SIENNA AMERYKA

Rocznik pojazdu: 2013

Linia lakierów: 4MASTER

Ilość warstw: 2

Wzornik P757

Odcień / Tendencja: R/-P757

Wymagane tło: GC80(biały)

Dodaj / Rozcieńcz:

Autor receptury: ATr

Data utworzenia: 2017-05-17

Informacje dodatkowe: Kolor jest bardziej czerwony pod kątem jak i na wprost, w porównaniu do wzornika p757. warstwa perłowa
rozcieńczona70%, nakładana na 1,5 warstwy.
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