
Warstwa - 1

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

HB002 523,7 523,7

HB994 701,9 701,9

HB259 14,7 14,7

HB469 10,0 10,0

HB779 8,7 8,7

HB670 4,7 4,7

Warstwa - 2

Pigment Ilość na 1
litr na 1,00 L

HB002 65,3 65,3

HB100 903,8 903,8

HB99L 31,3 31,3

HB99M 4,7 4,7

Receptura (ID: 3252)

Kod koloru: 070

Nazwa koloru: WHITE PEARL CRYSTAL SHINE

Producent: TOYOTA

Model pojazdu: AURIS

Rocznik pojazdu: 2018

Linia lakierów: ONYX

Ilość warstw: 2

Wzornik

Odcień / Tendencja:

Wymagane tło: GC80

Dodaj / Rozcieńcz:

Autor receptury: MGo

Data utworzenia: 2018-04-17

Informacje dodatkowe: Kolor jaśniejszy + mniej niebieski + bardziej żółty od wzornika t1 ma012.35
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